Приложение 3

Микротвердость минералов в порядке возрастания VHN
	№

п/п
	Минерал
	Микро-твердость,

VHN
	Масса груза, г
	№

п/п
	Минерал
	Микро-твердость,

VHN
	Масса груза, г

	
	I. Твердость низкая (1-3 по Моосу, 

    VHN < 145; чертятся медной иглой)
	51
	Герценбергит
	48–114
	10–20

	
	
	52
	Киноварь
	48–120
	10–20

	1
	Свинец
	6–9
	2–5
	53
	Цилиндрит
	48–172
	10–20

	2
	Графит
	7–12
	5
	54
	Штернбергит
	49–136
	10–20

	3
	Хлораргирит
	12–29
	5–10
	55
	Реальгар
	50–57
	10–20

	4
	Висмут
	13–29
	5–10
	56
	Икунолит
	50–82
	10–20

	5
	Точилинит
	15–49
	5–10
	57
	Валлериит
	50–93
	10–20

	6
	Молибденит
	16–84
	5–15
	58
	Гипперциннабарит
	51
	10

	7
	Карлинит
	20–24
	5–10
	59
	Витнеит
	52–58
	10–20

	8
	Акантит
	20–30
	5–10
	60
	Гринокит
	52–91
	10–15

	9
	Сера
	20–35
	5–10
	61
	Джемсонит
	52–147
	10–20

	10
	Макинавит
	20–95
	5–15
	62
	Волынскит
	55–99
	10–20


	11
	Ялпаит
	23–30
	5–10
	63
	Дюранузит
	58
	10

	12
	Эвкайрит
	23–42
	5–10
	64
	Гладит
	58–143
	10–20

	13
	Расвумит
	24–49
	5–10
	65
	Галенит
	60–110
	10–20

	14
	Агвиларит
	25–40
	5–10
	66
	Невскит
	60–114
	10–20

	15
	Тетрадимит
	25–76
	10
	67
	Ингодит
	61–65
	10

	16
	Аурипигмент
	26–33
	5–10
	68
	Халькоталлит
	61–91
	10–15

	17
	Вейсбергит
	26–41
	5–10
	69
	Сурьма
	61–135
	10–20

	18
	Стефанит
	26–47
	5–10
	70
	Мелонит
	63–166
	10–20

	19
	Теллур
	26–89
	5–15
	71
	Сульфоцумоит
	64–66
	10

	20
	Вакабаяшилит
	26–98
	5–15
	72
	Халькозин
	64–98
	10–15

	21
	Колорадоит
	27–37
	5–10
	73
	Гиссенит
	65
	10

	22
	Науманнит
	27–56
	10
	74
	Антимонит
	65–167
	10–20

	23
	Ленгенбахит
	29–40
	5–10
	75
	Маккинстриит
	66–77
	10

	24
	Селен
	30–40
	5–10
	76
	Гвадалкацарит
	66–89
	10–15

	25
	Берцелианит
	30–42
	5–10
	77
	Пираргирит
	66–165
	10–20

	26
	Дигенит
	30–74
	5–15
	78
	Жеффроит
	67–72
	10

	27
	Канниццарит
	30–116
	10–15
	79
	Нагиагит
	68–129
	10–15

	28
	Гессит
	31–45
	5–10
	80
	Платина
	70–170
	30–50

	29
	Фишессерит
	32
	5–10
	81
	Кюстелит
	71–88
	10–15

	30
	Тиманнит
	32–39
	5–10
	82
	Богдановичит
	73–143
	10–15

	31
	Теллуровисмутит
	32–93
	10–15
	83
	Висмутин
	73–188
	10–20

	32
	Беллидоит
	33–41
	5–10
	84
	Джарлеит
	74–83
	10–15

	33
	Алексит
	33–88
	10–15
	85
	Метациннабарит
	74–86
	10–15

	34
	Тунгстенит
	34–49
	5–10
	86
	Штютцит
	75–127
	10–20

	35
	Костовит
	35–43
	5–10
	87
	Прустит
	75–187
	10–20

	36
	Кермезит
	36–99
	10–15
	88
	Ковеллин
	77–92
	10–15

	37
	Вейбуллит
	39–73
	10–15
	89
	Умангит
	77–108
	10–15

	38
	Штромейерит
	40–54
	10
	90
	Бенавидесит
	77–116
	10–20

	39
	Лорандит
	40-57
	10
	91
	Атабаскаит
	78
	10

	40
	Жозеит А
	40–129
	10–20
	92
	Балканит
	79–92
	10–15

	41
	Пикополит
	41
	10
	93
	Матильдит
	79–119
	10–15

	42
	Серебро
	41–57
	5–10
	94
	Электрум
	80–105
	10–15

	43
	Гетчелит
	42–82
	10–15
	95
	Верлит
	81
	10–15

	44
	Парагуанахуатит
	44–160
	10–20
	96
	Фрудит
	83
	7

	45
	Золото
	45–90
	5–15
	97
	Борнит
	84–133
	10–20

	46
	Дрисдаллит
	46
	10
	98
	Кобеллит
	84–186
	10–20

	47
	Метастибнит
	46
	10
	99
	Ларозит
	87–124
	10–20

	48
	Петцит
	46–54
	10
	100
	Клокманнит
	89–124
	10–20

	49
	Клаусталит
	46–63
	10–15
	101
	Киткаит
	89–132
	10–20

	50
	Жозеит В
	48–72
	10–15
	102
	Козалит
	89–207
	10–30











Продолжение приложения 3

	№

п/п
	Минерал
	Микро-твердость,

VHN
	Масса груза, г
	№

п/п
	Минерал
	Микро-твердость,

VHN
	Масса груза, г

	103
	Ширмерит
	90–98
	10–20
	156
	Андорит
	140–247
	20–50

	104
	Медь
	90–145
	10–20
	157
	Эскеборнит
	141–165
	20–50

	105
	Сильванит
	91–149
	10–10
	158
	Мэдокит
	141–171
	20–50

	106
	Буланжерит
	92–182
	10–30
	159
	Сульванит
	142–165
	20–50

	107
	Бартьерит
	92–221
	10–30
	160
	Имгрэит
	142–220
	20–50

	108
	Мышьяк
	93–137
	10–20
	
	II. Твердость средняя (3-5 по Моосу, 

VHN 145-600; чертятся стальной иглой)

	109
	Бартонит
	94–120
	10–20
	
	

	110
	Шабурнеит
	95
	10–20
	161
	Дюфренуазит
	145–155
	30–50

	111
	Геокронит
	95–100
	10–20
	162
	Дискразит
	146–160
	30–50

	112
	Железо
	97–199
	10–30
	163
	Вюртцит
	146–264
	30–50

	113
	Полибазит
	98–129
	10–30
	164
	Тинтинаит
	149–157
	30–50

	114
	Меренскит (синт.)
	99–128
	10
	165
	Плейферит
	150–171
	30–50

	115
	Фурутобеит
	100–108
	10–20
	166
	Зелигманнит
	151–205
	30–50

	116
	Диафорит
	100–238
	10–30
	167
	Пирсеит
	153–164
	30–50

	117
	Крукесит
	101–142
	10–20
	168
	Джерфишерит
	158–193
	30–50

	118
	Менегинит
	101–197
	10–30
	169
	Викингит
	153–207
	30–50

	119
	Петровицит
	102
	10–20
	170
	Сфалерит
	153–270
	30–50

	120
	Ливингстонит
	102–155
	10–30
	171
	Иорданит
	154–130
	30–50

	121
	Стистаит
	103–127
	10–20
	172
	Веенит
	156–172
	30–50

	122
	Кальцит
	103–202
	10–30
	173
	Виттихенит
	156–205
	30–50

	123
	Висмутид-Pd
	105–125
	7–10
	174
	Тинтинаит
	157–149
	30–50

	124
	Канфильдит
	105–133
	10–30
	175
	Цинкит
	157–229
	30–50

	125
	Домейкит
	105–140
	10–30
	176
	Аргиродит
	159–178
	30–50

	126
	Хенриит
	109–119
	10–20
	177
	Парагуанахуатит
	160–44
	30–50

	127
	Паркерит
	111–142
	10–30
	178
	Купровисмутит
	161–115
	30–50

	128
	Майченерит II
	112
	10
	179
	Лаутит
	161–261
	30–50

	129
	Валлисит
	113–165
	10–30
	180
	Флюорит
	162–200
	30–50

	130
	Физелиит
	113–182
	10–30
	181
	Эскимоит
	162–223
	30–50

	131
	Платина (металл.)
	114–147
	20–50
	182
	Ag-хакит
	165–265
	30–70

	132
	Купровисмутит
	115–161
	10–30
	183
	Хейровскиит
	166–234
	30–70

	133
	Фюлёппит
	116
	10–20
	184
	Лаллианит
	167–239
	30–70

	134
	Мончеит
	117–149
	10–20
	185
	Гутчинсонит
	170–171
	30–70

	135
	Робинсонит
	118–123
	10–20
	186
	Мэдокит
	171–141
	30–70

	136
	Алларгентум
	120–157
	10–30
	187
	Галхаит
	171–205
	30–70

	137
	Парадокразит
	121–142
	10–30
	188
	Моддерит
	171–253
	30–70

	138
	Коутекит
	124–191
	10–30
	189
	Цилиндрит
	172–48
	30–70

	139
	Церуссит
	125–132
	10–30
	190
	Мутманнит
	172–207
	50–70

	140
	Галенобисмутит
	125–199
	10–30
	191
	Стерриит
	179
	50–70

	141
	Овихиит
	125–216
	10–30
	192
	Мохит
	179
	50–70

	142
	Рамдорит
	126–195
	10–30
	193
	Семсейит
	179-133
	50–70

	143
	Калаверит
	127–215
	20–30
	194
	Линдстрёмит
	179–243
	50–70

	144
	Барит
	127–232
	20–30
	195
	Геттардит
	180–197
	50–70

	145
	Баумгауерит
	128–182
	20–50
	196
	Физелиит
	182–113
	50–70

	146
	Иорданит
	130–154
	20–50
	197
	Кобеллит
	186–84
	50–70

	147
	Берриит
	131–201
	20–50
	198
	Никель
	186–210
	50–70

	148
	Павонит
	131-203
	20–50
	199
	Гортдрамит
	186–230
	50–70

	149
	Аргентопентландит
	132–173
	20–50
	200
	Михараит
	187–232
	50–70

	150
	Семсейит
	133179
	20–50
	201
	Троилит
	187–277
	50–70

	151
	Густавит
	134–243
	20–50
	202
	Висмутин
	188–73
	50–70

	152
	Баллингслеит
	135–163
	20–50
	203
	Коутекит
	191–124
	50–70

	153
	Гетероморфит
	137–187
	20–50
	204
	Куприт
	192–210
	50–70

	154
	Грейтонит
	138–148
	20–50
	205
	Дервиллит
	195
	50–70

	155
	Алабандин
	140–156
	20–50
	206
	Рамдорит
	195–126
	50–70


Окончание приложения 3

	№

п/п
	Минерал
	Микро-твердость,

VHN
	Масса груза, г
	№

п/п
	Минерал
	Микро-твердость,

VHN
	Масса груза, г

	207
	Монтбрейит
	198–228
	50–70
	258
	Шеелит
	392–412
	50–100

	208
	Железо
	199–97
	50–70
	259
	Сидерит
	397
	50–100

	209
	Галеновисмутит
	199–125
	50–70
	260
	Галлит
	405–460
	50–100

	210
	Павонит
	203–131
	50–70
	261
	Лазаревичит
	412–488
	50–100

	211
	Кадмоселит
	203–222
	50–70
	262
	Виоларит
	413–460
	50–100

	212
	Хакит
	203–352
	50–70
	263
	Смитсонит
	409–420
	50–100

	213
	Купроаурид
	205–223
	50–70
	264
	Гётит
	420–662
	50–100

	214
	Домейкит-a
	206
	50–70
	265
	Гаухекорнит
	447–655
	50–100

	215
	Делафоссит
	210–478
	50–70
	266
	Зигенит
	503–553
	50–100

	216
	Гаравеллит
	212–222
	50–70
	267
	Вестервелдит
	575–973
	50–100

	217
	Овихиит
	216–125
	50–70
	268
	Анатаз
	576–623
	50–100

	218
	Идаит
	216–260
	50–70
	269
	Ильменит
	593–734
	50–100

	219
	Пиркитасит
	218
	50–70
	
	III. Твердость высокая ( > 5 по Моосу, 

VHN > 600; не чертятся стальной иглой)

	220
	Джезказганит
	224–235
	50–70
	
	

	221
	Пирротин (гекс.)
	225–260
	50–70
	270
	Орегонит (синт.)
	605–635
	70–100

	222
	Голдфилдит-Se
	229–237
	50–70
	271
	Анатаз
	623–576
	70–100

	223
	Тетраэдрит
	230–350
	50–70
	272
	Лёллингит
	635–741
	70–100

	224
	Коффинит
	236–333
	50–70
	273
	Герсдорфит
	640–806
	70–100

	225
	Кутинаит
	237–270
	50–70
	274
	Крутовит
	645–760
	70–100

	226
	Диафорит
	238–100
	50–70
	275
	Ильваит
	650–1055
	70–100

	227
	Ферроколумбит
	240–470
	50–70
	276
	Гаухекорнит
	655–447
	70–100

	228
	Рокезит
	241
	50–70
	277
	Титанит
	658–683
	70–100

	229
	Густавит
	243–134
	50–70
	278
	Маухерит
	658–788
	70–100

	230
	Фрейбергит
	245–265
	50–70
	279
	Гетит
	662–420
	70–100

	231
	Кобальтпентландит
	245–363
	50–70
	280
	Мангантанталит
	700–1070
	100–150

	232
	Шамеанит
	247–292
	50–70
	281
	Марказит
	717–1119
	100–150

	233
	Швацит
	248–296
	50–70
	282
	Гудмундит
	723–350
	70–100

	234
	Фробергит
	250–297
	50–70
	283
	Ваэсит
	727–1119
	100–150

	235
	Вольфрамит (группа)
	250–420
	50–70
	284
	Касситерит
	731–1528
	100–150

	236
	Тиррелит
	258–469
	50–70
	285
	Ильменит
	734–593
	100–150

	237
	Пирротин (монокл.)
	269–367
	50–70
	286
	Арсенопирит
	745–1127
	100–200

	238
	Вожминит
	270–436
	50–70
	287
	Тучекит
	746–302
	70–100

	239
	Чаткалит
	274
	50–70
	288
	Франклинит
	753–794
	100–150

	240
	Кёстерит
	292–325
	50–70
	289
	Лангисит
	780–857
	100–150

	241
	Индит
	293–325
	50–70
	290
	Раммельсбергит
	780–882
	100–150

	242
	Тетрааурикуприд
	294
	50–70
	291
	Уранинит
	782–839
	100–150

	243
	Груздевит
	295
	50–70
	292
	Ферросилит
	824–861
	100–150

	244
	Тучекит
	302–746
	50–100
	293
	Глаукодот
	841–978
	100–150

	245
	Грейгит
	314–342
	50–70
	294
	Кобальтин
	886–1116
	100–200

	246
	Фаматинит
	315–357
	50–70
	295
	Оливин (форстерит)
	897–1290
	100–200

	247
	Мгриит
	318–357
	50–70
	296
	Рутил
	920–974
	100–200

	248
	Реньерит
	318–367
	50–70
	297
	Гематит
	920–1062
	100–200

	249
	Германит
	348–458
	50–70
	298
	Паракостибит
	936–1091
	100–200

	250
	Гудмундит
	350–723
	50–100
	299
	Пирит
	965–1560
	100–200

	251
	Карролит
	351–566
	50–100
	300
	Вестервелдит
	973–575
	100–200

	252
	Смайтит
	354–404
	50–100
	301
	Кварц
	1023–1236
	100–200

	253
	Зиннерит
	357–390
	50–100
	302
	Шерл
	1070–1186
	100–200

	254
	Маггемит
	357–412
	50–100
	303
	Циркон
	1109–1415
	100–200

	255
	Магнетит
	364–585
	50–100
	304
	Андрадит
	1200
	100–200

	256
	Флетчерит
	368–464
	50–100
	305
	Герцинит
	1402–1561
	100–200

	257
	Годлевскит
	382–418
	50–1000
	
	
	
	


